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检 验 类 别 : 委托送样检验
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样品名称 饰面人造板(向 日葵 ·原木板) 检验类别 委托送样检验
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规格型号/等级 50O-× 5OOrlun,HENF级 样品商标 向日葵
曲
ν

检

k

样品批号 / 生产日期 /

样品状态 符合检验要求

委托单位 菏泽向日葵木制品设计制造有限公司

标示生产单位 菏泽向日葵木制品设计制造有限公司

到样日期 2026.04.17 样品数量 8件+1件对照样板

送样人员 田晓宁 检验期间 2026.04.17-2026,05.22

检验和判定依据

GB/T15102-2017、  T/CNFPIA1003-2022、  GB/T35601-2024、  JC/T2761ˉ 2023、

GB6566-2010、 GB/T17657-2013、  GB/T29899-2024、  JC/T1074-2021、  GB/T
28628-2012、  GB/T17657ˉ 2022

检验项目

甲醛释放量、挥发性有机化合物释放浓度(7d)、 抗菌性能、耐光色牢度、表面耐

干热、表面耐龟裂、表面胶合强度、表面耐磨、放射性、甲醛净化效率、甲醛

净化持久性、材料诱生空气离子量、尺寸稳定性、防潮性能共 14项

检

验

结

论

经检验,所检项目甲醛释放量、挥发性有机化合物释放浓度(7Φ、耐光色牢

度、表面耐干热、表面耐龟裂、表面胶合强度、表面耐 醛净化

效率、甲醛净化持久性符合GB/T15102-2017、 GB/T35
GB““ 9010、 T/CNFPIA10O39咙2HENF级标准要
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序号 检验项目 检验方法 标准要求 检验结果
单项

结
犭
.
J
忄

小
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1 甲醛释放量 mg/m3
GB/T17657-2013
4.60

HENF级 :≤ 0.025 0.018

2

挥发性有

机化合物

释放浓度

σd)ug/m3

苯 GB/T29899-2024 ≤ 2 未检出((0.5) 符

甲苯 GB/T29899ˉ2024 ≤20 未检出(<0.5)

二甲苯 GB/T29899-2024 ≤≡20 未检出((0.5) 符合

总挥发性有
机化合物
fTVOC)

GB/T29899-2024 ≤200 未检出(<0.5) 符合

3
抗菌性能
(抗菌率)%

金黄色葡萄

球菌
GB/T21866-2025
5抗菌性能试验

/ 99.82 /

大肠杆菌 / 99.29 /

4 耐光色牢度
GB/T17657-2013
4.30

蓝色羊毛布 6级 ,达到灰度卡 4级
(用 规定的蓝色羊毛等级下的试验

结果大于、等于或小于灰度样卡 4

级表示)

4级 符合

5 表面耐干热
GB/T17657-2013
4,46

达到 4级以上
(5级最好,1级最差)

5级 符合

6 表面耐龟裂
GB/T17657-2013
4.36

达到 4级以上
(5级 最好,l级最差)

5级 符合

7 表面胶合强度 WlPa
GB/T17657-2013
4,16

≥0.60 1,17 符合

8 表面耐磨

磨耗值
m〃 100r GB/T17657-2013

4.44

≤≡80
0
乙 符合

表面

情况
素色 磨 35Or以 后应无露底现象 无露底现象 符合

9 放射性 GB6566-2010
内照射指数 IRa≤ 1.0,外照射指数

Ir≤ 1.3

IRa未检出((0.1) 符合

Ir未检出((0.1) 符合

10 甲醛净化效率% JC/T1074ˉ 2021 冫≥55 92,8 符合

甲醛净化持久性% JC/T1074-2021 ≥ 50 88,6 符合

12
材料诱生空气离子量
ons/rs· m勹

GB/T28628ˉ2012 / 1,51× 107 /

尺寸稳定性

长度变化

mlm/m GB/T17657~2022
4,35

/
△ 165,:5:0.4

△ 165,⒛ :ˉ0.3
/

厚度变化% /
△ t65,:5:

△ t65,30:

2
 

·
2

⒍

 
·0

/

14 防潮性能

煮沸-干燥

法内胶合强

度 MPa

GB/T17657-2022
4,13

/ 0.28 /
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1.报告无
“
检验检测专用章

”无效;报告无 CMA标识时,不具有对社会

证明作用。

2.报告无编制、审核、批准人签字 (或等效标识)无效。

报告一经打印,涂改无效。

3.未经本机构批准,不得复制 (全文复制除外)本报告,复制报告未重新加

盖
“
检验检测专用章

”无效。

4.委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

5.本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用,检验检测数据、结

果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

6.样品及信J憝 由客户提供及确认,本机构不承担证实客户提供信 .憝的准确

性、适当性、可靠性和 (或 )完整性责任。

7.对本报告有异议,请在收到报告 15日 内与本机构联系并提出书面申

请,否则视为委托单位放弃异议权利。

8.除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品

均不再做留样。

9.除客户特别申明并支付档案管理费,本次检测的所有记录档案保存期

限为六年。

10.检验项目中注
“咔”者,为分包检验项目

本机构通讯资料 :

实验室地址:辽宁省沈阳市浑南区文汇街 19-14号

电话:陇 4ˉ31731188   -.z嘣 crz.GOm

日
亠

钔


